合成树脂乳液内墙涂料产品质量省监督抽查结果汇总表 
	序号
	产品名称
	生产企业
	商标
	规格型号
	生产日期/批号
	抽查结果
	不合格项目
	承检机构

	1
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东天宇圣邦涂料有限公司
	2012-04-07
	/
	天宇圣邦
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	2
	合成树脂乳液内墙涂料
	临沂新得丽涂料化工有限公司
	2012-03-08
	/
	新得丽
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	3
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东联迪漆业有限公司
	2012-04-09
	/
	联迪
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	4
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东赛德丽涂料有限公司
	2012-04-02
	/
	赛德丽
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	5
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东奔腾漆业有限公司
	2012-04-10
	/
	奔腾
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	6
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东慧洁日化有限责任公司
	2012-02-27
	/
	慧洁
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	7
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东昌裕集团聊城齐鲁漆业有限公司
	2012-04-02
	/
	齐鲁
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	8
	合成树脂乳液内墙涂料
	青岛鸿运达涂料有限公司
	2012-03-01
	/
	一点红
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	9
	合成树脂乳液内墙涂料
	青岛彩艺化工有限公司
	2012-03-22
	/
	彩韵
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	10
	合成树脂乳液内墙涂料
	青岛大洋涂料厂
	2012-02-29
	/
	大洋
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	11
	合成树脂乳液内墙涂料
	青岛兴国涂料化工有限公司
	2012-04-10
	/
	兴国
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	12
	合成树脂乳液内墙涂料
	潍坊环宇油漆工业有限公司
	2012-04-08/
1042
	N-0051
	银城
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	13
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东埃克森涂料有限公司
	2012-03-16
	/
	雪绒花
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	14
	合成树脂乳液内墙涂料
	青岛宏丰集团建材有限公司
	2011-11-16
	HFM—R—6500
	宏丰
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	15
	合成树脂乳液内墙涂料
	颐中（青岛）实业有限公司
	2012-03-26
	E-208
	颐中
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	16
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东益利油漆有限公司
	2012-04-10/
120410001
	/
	益利
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	17
	合成树脂乳液内墙涂料
	青岛益群漆业集团有限公司
	2011-12-16
	NM248A
	益群
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	18
	合成树脂乳液内墙涂料
	青岛阿兰贝尔化工有限公司
	2011-06-02
	/
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	19
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东巴夫利化学建材有限公司
	2011122201
	/
	巴夫利
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	20
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东乐化漆业股份有限公司
	2012-04-08/
201204081188
	LN5500
	乐化
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	21
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东万美水性漆科技股份有限公司
	2012-04-11
	/
	万美
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	22
	合成树脂乳液内墙涂料
	莱阳市梨花涂料有限公司
	2012-01-10
	/
	梨花
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	23
	合成树脂乳液内墙涂料
	赫普（烟台）涂料有限公司
	2012-04-13/
922042074
	E8700—10000
	老人
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	24
	合成树脂乳液内墙涂料
	烟台环球漆业有限公司
	WNQ2203120403
	/
	澳世
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	25
	合成树脂乳液内墙涂料
	烟台开发区宇佳涂料有限公司
	2012-03-23/
2012032306
	/
	瑜纲
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	26
	合成树脂乳液内墙涂料
	梅尔克漆业（东营）有限公司
	2012-04-14/
001A0101
	/
	霍耳
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	27
	合成树脂乳液内墙涂料
	东营幻彩涂料有限公司
	2012-04-17/
1204171001
	/
	幻彩
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	28
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东樱润涂料股份有限公司
	2012-03-21
	/
	樱润
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	29
	合成树脂乳液内墙涂料
	胜利油田万方建材有限责任公司
	2012-03-29
	/
	蓝帅
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	30
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东圣光化工集团有限公司
	2012-04-03/
sk-20120403
	/
	圣工
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	31
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东美宜佳涂料有限公司
	2012-04-16
	MN—608
	美宜佳
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	32
	合成树脂乳液内墙涂料
	济南兴隆涂料有限公司
	2012-04-14
	/
	星龙
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	33
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东新佳涂料有限公司
	2012-04-20
	/
	新佳
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	34
	合成树脂乳液内墙涂料
	德州金友建材有限公司
	2012-04-17
	/
	德舟
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	35
	合成树脂乳液内墙涂料
	济南玛博伦环保涂料有限公司
	2012-04-24
	/
	玛博伦
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	36
	合成树脂乳液内墙涂料
	山东明峰涂料有限公司
	2012-04-16
	/
	明峰
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	37
	合成树脂乳液内墙涂料
	济南翠宝涂料有限公司
	2012-03-26
	/
	翠宝
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	38
	合成树脂乳液内墙涂料
	枣庄兴民涂料化工有限公司
	2012-03-30
	/
	榴源兴邦
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	39
	合成树脂乳液内墙涂料
	邹城市兴业化工涂料有限公司
	2012-03-30
	/
	龙腾三合
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	40
	合成树脂乳液内墙涂料
	聊城市新雅涂料有限公司
	2012-04-12/
0120412
	/
	水城雅洁
	不合格
	对比率
	山东省产品质量监督检验研究院


