第六届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会会议日程

9月27日

全天报到

地点：重庆万友康年酒店

9月28日上午

大会报告





地点：万友康年酒店翡翠厅

	时间
	大会报告
	报告人
	主持人

	8:30~8:40
	开幕式

	8:40~9:20
	Peculiarity of the dissociation behavior of polyelectrolytes
	程镕时
	吴奇

	9:20~10:00
	Application of Light Scattering, Small Angle Neutron Scattering and X-ray Scattering in Polymer Research
	韩志超
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~11:00
	单分子力谱
	张希
	韩志超

	11:00~11:40
	高分子表征进展与国家自然科学基金概述
	董建华
	


9月28日下午


会议主题：A：高聚物分子与结构表征


地点：万友康年酒店翡翠厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	14:00~14:30
	用PFG NMR方法测量高分子降解过程中分子量及分子量分布的变化
	陈群
	莫志深

	14:30~14:50
	聚二(乳酸丙酯)膦腈的合成和表征
	毕韵梅
	

	14:50~15:10
	HMSV原油降凝剂的合成及其应用
	关建宁
	

	15:10~15:30
	新一代微量凝胶色谱mGPC的发展
	于志勇
	

	15:30~15:50
	休息

	15:50~16:20
	一种研究聚合物非等温结晶动力学的新方法
	莫志深
	陈群

	16:20~16:40
	聚丙烯胺－两亲分子自组装复合物：尾链数的影响
	任碧野
	

	16:40~17:00
	实验验证广义二维相关光谱中的“序列顺序”规则
	黄鹤
	

	17:00~17:20
	天然纤维表面聚电解质纳米层的静电力显微镜表征
	黄皓浩


	

	17:20~17:40
	尼龙6基多相体系二次屈服行为的研究
	杨伟
	

	17:40~18:00
	多糖类药物分子量及其分布测定
	范慧红
	


9月28日下午

会议主题：B：高分子溶液、溶胶及凝胶


地点：万友康年酒店琥珀厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	14:00~14:30
	动态自组装导致纤维素低温溶解的研究
	张俐娜
	吴奇

	14:30~14:50
	疏水性聚电解质的溶液性质与层层自组装膜的制备
	安全福
	

	14:50~15:10
	以冰晶体为模板使温敏性微凝胶自组装形成纤维的研究
	查刘生
	

	15:10~15:30
	瓜胶/聚丙烯酸全互穿网络水凝胶结构与溶胀性能研究
	李秀瑜
	

	15:30~15:50
	休息

	15:50~16:20
	How soft is a polymer chain?
	吴奇
	张俐娜

	16:20~16:40
	新型高通量、高稳定GPC/SEC一体化专用凝胶色谱仪的性能评价及在高聚物分子量测定中的应用
	张琳
	

	16:40~17:00
	聚乙烯醇缩丙酮结构的NMR表征
	吴伟泰
	

	17:00~17:20
	缝洞型碳酸盐岩油藏堵水机理研究
	朱怀江
	

	17:20~17:40
	NaOH/尿素水体系均相合成纤维素季铵盐的结构与性质
	周金平
	

	17:40~18:00
	转相法及D相法对D4预乳液及聚有机硅乳液的影响
	邓卫星
	


9月28日下午

会议主题：C：高分子表面与界面



地点：万友康年酒店玛瑙厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	14:00~14:30
	聚乙二醇-聚4-乙烯基吡啶嵌段共聚物/四苯基磺酸基卟啉手性胶束的研究
	史林启
	韩艳春

	14:30~14:50
	纳米CaCO3/PP复合材料中的界面相互作用
	麦堪成
	

	14:50~15:10
	PS-b-PLLA在选择性溶剂中的胶束化及结晶行为研究
	陈枫
	

	15:10~15:30
	哈克流变仪在超低剪切速率流变性能测试方面的最新突破
	范永忠
	

	15:30~15:50
	休息

	15:50~16:20
	梯度润湿性表面
	韩艳春
	史林启

	16:20~16:40
	经ATRP在硅表面接枝甲基丙烯酸羟乙酯聚合物刷的形貌研究
	彭锦雯
	

	16:40~17:00
	静电纺丝的表征：从有序结构到生物应用
	蒋兴宇
	

	17:00~17:20
	聚酯表面原子转移自由基聚合（ATRP）接枝聚乙二醇的研究
	李洁华
	

	17:20~17:40
	乳液聚合合成氟化丙烯酸共聚物的链结构和表面性能
	王新平
	

	17:40~18:00
	聚氨酯涂层光热老化前后的表面化学变化分析
	程克梅
	


9月28日下午

会议主题：D：高聚物结构性能关系


地点：万友康年酒店水晶厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	14:00~14:30
	纳米尼龙6与聚乙烯醇复合物中尼龙6的晶型转变研究
	叶正涛
	杨柏

	14:30~14:50
	新型齐聚噻吩衍生物的设计、合成及其电致变色性能
	刘平
	

	14:50~15:10
	水溶性酚醛交联剂与HPAM成胶机理研究
	黄光速
	

	15:10~15:30
	具有设计引发位点数的ATRP星型引发剂的合成和表征
	李建树
	

	15:30~15:50
	休息

	15:50~16:20
	聚合物三维有序微结构的构筑
	杨柏
	叶正涛

	16:20~16:40
	取向纤维排列的PVDF电纺膜研究
	那海宁
	

	16:40~17:00
	Non-linear Rheology Testing with the ARES-G2
	姚明龙
	

	17:00~17:20
	拉伸诱导聚丙烯β晶：拉伸比的影响
	郑国强
	

	17:20~17:40
	乙酰化竹材的结构及其热塑性研究
	陈钦慧 
	

	17:40~18:00
	溶剂诱导形成图案化的碳纳米管/聚合物复合材料
	杨红
	


9月29日上午



会议主题：A：高聚物分子于结构表征

地点：万友康年酒店翡翠厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	升温淋洗分级方法进展及应用
	薄淑琴
	门永锋

	9:00~9:20
	抗冲聚丙烯釜内合金的微结构研究
	姬相玲
	

	9:20~9:40
	以氨基酸为手性源的旋光聚电解质的合成及表征
	江秀明
	

	9:40~10:00
	DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF A NEW SERIES OF WATER SOLUBLE MOLECULAR WEIGHT GLUCAN STANDARDS
	郑辉
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:50
	同步辐射小角X射线散射表征高分子体系
	门永锋
	薄淑琴

	10:50~11:10
	高度支化聚乳酸的合成与表征
	金玉顺
	

	11:10~11:30
	烷基乙烯基醚/马来酸酐共聚物的制备及表征
	王剑峰
	

	11:30~11:50
	烷氧基尾链长度对含有不对称液晶基元的甲壳型液晶高分子相结构的影响
	沈志豪
	


9月29日上午

会议主题：B：高分子溶液、溶胶及凝胶


地点：万友康年酒店琥珀厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	流变方法研究天然多糖的溶液－凝胶转变与临界凝胶结构
	童真
	赵江

	9:00~9:20
	具有互穿网络结构的pH/温度双重刺激响应性微凝胶的研究
	查刘生


	

	9:20~9:40
	酸性茶多糖的化学结构和溶液性质研究
	杨立群
	

	9:40~10:00
	三元复合驱油体系中聚丙烯酰胺分子形态研究
	苑晓艳
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:50
	聚电解质单链构象及离子分布
	赵江
	童真

	10:50~11:10
	葡萄糖响应性嵌段共聚物胶束
	马如江
	

	11:10~11:30
	脉冲梯度场核磁共振研究超支化高分子溶液的扩散行为
	徐敏
	

	11:30~11:50
	可降解的聚N-异丙基丙烯酰胺温敏凝胶的合成和表征
	仲慧
	


9月29日上午

会议主题：A：高聚物分子于结构表征



地点：万友康年酒店玛瑙厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	小角散射在高分子结构研究中的应用
	盛 京
	陈旭东

	9:00~9:20
	高效原油破乳剂的结构表征
	李瑞海
	

	9:20~9:40
	同质聚丙烯共混物晶体形态与生长动力学研究
	那兵
	

	9:40~10:00
	Field-Flow Fractionation-Advanced Analytical Products for Protein
	Thorsten Klein（德）
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:50
	共振散射光谱研究聚合物/表面活性剂体系的相特性
	陈旭东
	盛京

	10:50~11:10
	冷结晶高L含量聚乳酸的多重熔融行为
	王亚明
	

	11:10~11:30
	PE缺陷薄膜单向拉伸变形行为电子散斑观察及其有限元分析
	赵宁


	

	11:30~11:50
	磷脂胆碱聚乳酸自组装胶束的结构及稳定性
	陈元维
	


9月29日上午

会议主题：D：高聚物结构性能关系


地点：万友康年酒店水晶厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	短碳纤维/聚合物导电复合材料结构演化的粘弹表征
	郑强
	刘孝波

	9:00~9:20
	环氧沥青的热分析研究
	谢鸿峰
	

	9:20~9:40
	丙烯酰胺接枝共聚壳聚糖絮凝剂接枝率的计算及其对实际絮凝性能的影响研究
	杨琥
	

	9:40~10:00
	可降解聚电解质多层膜中碳管辅助的磷钨酸负载与可控释放的研究
	金朝霞
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:50
	邻苯二甲腈聚合物及复合材料的研究现状
	刘孝波
	郑强

	10:50~11:10
	两种聚丙烯工程管材的性能及其微结构比较
	朱新生
	

	11:10~11:30
	HDPE管材用玻璃微珠填充母粒的研究
	赵明
	

	11:30~11:50
	一种自修复型环氧复合材料自修复性能的耐久性研究
	殷陶
	


9月29日下午
墙展

时间：14:00~17:00


地点：万友康年酒店
9月30日上午

会议主题：A：高聚物分子于结构表征

地点：万友康年酒店翡翠厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	超高分子量部分水解聚丙烯酰胺的GPC表征
	徐坚
	顾宜

	9:00~9:20
	用动态粘度表征天然橡胶分子量的研究
	王平粤
	

	9:20~9:40
	香菇葡聚糖三螺旋结构的复性研究
	许小娟
	

	9:40~10:00
	高交联度易加工硅烷交联管材专用料的研究
	张瑞
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:40
	超声波原位聚合多壁碳纳米管/聚苯胺复合材料的制备与表征
	徐涛
	顾宜

	10:40~11:00
	一种插层聚合纳米复合材料的结构特征
	吕鑫
	

	11:00~11:20
	共振光散射方法研究聚苯乙烯/聚甲基乙烯基醚相分离
	杨金
	

	11:30~11:50
	闭幕式


9月30日上午

会议主题：B：高分子溶液、溶胶及凝胶


地点：万友康年酒店琥珀厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	具有快速溶胀/退溶胀行为的温度/pH 双重敏感poly(N,N-diethylacrylamide-co-acrylic acid)水凝胶的制备
	柳明珠
	黄光速

	9:00~9:20
	电场促进自组装PEI/PAA膜形貌结构和渗透汽化性能
	钱锦文
	

	9:20~9:40
	新型超吸水性纤维素水凝胶的制备和表征
	常春雨
	

	9:40~10:00
	疏水缔合型聚丙烯酰胺特性粘数测定的影响因素研究
	冯茹森
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:40
	疏水PAMPS与HP-β-CD的复合物流变行为
	周剑平
	黄光速

	10:40~11:00
	聚（N，N－二烷基丙烯酰胺）水溶液可逆相分离行为的荧光标记研究
	陈勇
	

	11:30~11:50
	闭幕式


9月30日上午

会议主题：D：高聚物结构性能关系



地点：万友康年酒店玛瑙厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	Na-蒙脱土/二氧化硅高分子纳米复合材料
	林嘉平
	傅强

	9:00~9:20
	柔和共混方法制备高含量高稳定的β-PP
	刘正英
	

	9:20~9:40
	荧光标识无磷非氮磷酸钙阻垢剂的合成与性能
	杜琨
	

	9:40~10:00
	树枝状聚合物的合成及其受限结晶行为的研究
	张凤波
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:40
	pH值/温度双重响应的CMCS/P(NIPA-co-MAA) IPN水凝胶的合成及其对药物的控制释放性能
	陈世兰


	傅强

	10:40~11:00
	介孔碳/聚吡咯纳米复合材料的结构与电性能
	张斌
	

	11:30~11:50
	闭幕式


9月30日上午

会议主题：D：高聚物结构性能关系


地点：万友康年酒店水晶厅
	时间
	报告题目
	报告人
	主持人

	8:30~9:00
	高分子转变的荧光光谱方法研究
	章明秋
	杨鸣波

	9:00~9:20
	Swelling mechanism of porous P(VP-co-MAA)/PNIPAM semi-IPN hydrogel with different pore sizes prepared by freeze-treatment
	金淑萍


	

	9:20~9:40
	温度和pH响应核壳结构微凝胶的制备及其性能研究
	梁媛媛
	

	9:40~10:00
	注塑工艺参数对发泡HDPE的泡孔密度、尺寸及分布形态影响
	张纯
	

	10:00~10:20
	休息

	10:20~10:40
	LCP/PC共混物的形态、性能与结晶行为研究
	尹波
	杨鸣波

	10:40~11:00
	聚酰亚胺侧链结构对液晶取向的影响
	赖华
	

	11:30~11:50
	闭幕式


9月29日下午

墙展
时间：14:00~17:00

地点：万友康年酒店
	编号
	论文名称
	作者

	1. 
	磷脂胆碱聚乳酸的扩链研究初探
	陈年操

	2. 
	两性聚丙烯酰胺的合成表征及抗盐性质
	桂张良

	3. 
	竹节参多糖结构及其链构象
	黄志萍

	4. 
	小角X射线散射研究高温下取向的高密度聚乙烯的结构演化
	姜志勇

	5. 
	具有相转变PNIPAM内冠的不对称vesicle的制备
	李哲

	6. 
	单一示差检测器的凝胶色谱求共聚/共混物相对分子量
	刘承果

	7. 
	振动剪切诱导茂金属全同立构聚丙烯生长γ晶 
	王艳

	8. 
	含稀土铕配合物三维有序大孔材料制备及其表征
	王燕燕

	9. 
	2种干燥方式天然橡胶干燥特性及分子量表征研究
	王永周

	10. 
	双（3-亚甲基噻吩）二硫化物单体及其聚合物的合成表征与性能研究
	翁国明

	11. 
	新型阻燃剂磷化酚醛树脂的合成及表征
	肖春霞

	12. 
	纳米粒子增强聚硅氧烷体系的动态流变行为研究
	徐晓明

	13. 
	热处理时间对聚苯硫醚非等温结晶的影响
	许轶

	14. 
	具有分子量单峰分布特征的高密度聚乙烯共混物的特异流变行为
	龚关

	15. 
	振动成型PP的应力松弛研究
	陆颖

	16. 
	β成核剂诱导控制流变聚丙烯的结构与性能
	王市伟

	17. 
	用焓转化法对高密度聚乙烯气体辅助注射成型冷却过程相转变热传导问题的数值模拟
	杨斌

	18. 
	多点线性渐近校正法表征聚丙烯腈分子量及分布
	余晓兰

	19. 
	SMA对Nylon-6/ABS的增容作用表征
	张凯舟

	20. 
	新型含氟磷脂酰胆碱封端聚氨酯的合成及性能研究
	张笑晴

	21. 
	利用原子转移自由基聚合在三维有序大孔交联聚苯乙烯孔壁接枝聚甲基丙烯酸甲酯制备与表征
	张旭

	22. 
	竹纤维的结构及其形貌表征
	刘大刚

	23. 
	PP制品降解及VOC的产生机理分析
	许云丽

	24. 
	和频振动光谱研究氟化无规共聚物的成膜方式与其固化后的表面结构
	王新平



	25. 
	聚醚砜的功能化改性
	白鹏利

	26. 
	一种在聚醚砜膜表面接枝聚合聚苯胺纳米纤维的新方法
	曹复明

	27. 
	温度和pH敏感的Au-Pd双金属纳米粒子
	赵冬云

	28. 
	非氟段链长对氟化嵌段共聚物表面结构及性能的影响
	王新平

	29. 
	溶剂蒸汽诱导聚苯乙烯-b-聚二甲基硅氧烷/聚苯乙烯共混物的二氧化硅纳米列阵
	杨静晖

	30. 
	Deformation-induced crystallization behavior of natural rubber/layered silicate nanocomposites studied by synchrotron WAXD
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